
 

Шелк с хлопком изобильны теплотою, 

Льну  не присуще качество такое, 

Тепла верблюжья иль овечья шерсть, 

Хоть сухость в ней и грубоватость 

есть. 

                

               Абу Али Ибн Сина  

                «Поэма о медицине»  





Классификация швейных 

материалов 
Швейные 

 материалы 

ТКАНИ ТРИКОТАЖ 
НЕТКАНЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ 

Хлопчато- 

бумажные 
шерстяные льняные шелковые искусственные синтетические 

По волокнистому составу 

По способу отделки 

суровая 
меланжевая 

 
ворсистая набивная пестротканая 

гладкокрашеная 

 
отбеленная 

По назначению 

бытовая техническая специальная 



• Шерсть 9 в. до н.э повсеместно 

• Лен 6 в. до н.э. Египет 

• Хлопок 5 в. до н.э. Индия 

• Шелк 3 в. до н.э. Китай 

• Искусственные 18-19 в.в. Франция 

• Синтетические 20 в. Германия 



Т к а н и 
• Х/Б (байка, бархат, батист, бязь, вафельная ткань, вельвет, 

джинсовая ткань, марля, плис, сатин, ситец, поплин, тафта 

и др.) 

• Льняная (бортовка, мешковина, холст, тик, брезент и др.) 

• Шелковая (атлас, батист, крепдешин, муар, органза, парча, 

паплин, тафта, шифон и др.) 

• Шерстяная (габардин, драп, кашемир, мохер, ратин, твид, 

фетр и др.) 

• Искусственная (вискоза, ацетат, поплин и др.) 

• Синтетическая (капрон, нейлон, кримплен, кашмилон и 

др.) 

• Нетканые материалы (флизофикс, синтепон, флизелин, 

прокламелин и др.) 

 

 



Лоскутное шитье 



Аппликация 




